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 申请公司: 珠海水丝新材料有限公司  日期:  2019 年 06 月 05 日 
 珠海市香洲区南屏洪湾工业区兴湾六路 9 号二号厂房 5 楼 

  
 

 联系人:  郑海林 
  

 

样品描述: 
以下测试样品由申请单位所提供及确认: 
样品名称 : 水丝绵干膜. 
批号 : SSSCB20190515A02. 
样品描述 : 脸型袋装面膜. 
生厂商 : 珠海水丝新材料有限公司. 
原产地 : 中国. 
接样日期 : 2019 年 05 月 27 日 

 
************************************************************************************************************************************ 

 
测试执行: 

依申请之单位要求，细节请参考附页。本测试所得结果和结论仅适用于客户提供的样品 
************************************************************************************************************************************ 
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1   可迁移性荧光增白剂  
 

根据 GB/T 20808-2011 纸巾纸和 GB/T 27741-2011 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定，采用
紫外灯进行测试。 

 
测试组分 测试结果 注释 限值 

水丝绵干膜 无荧光现象 判定测试组分无可迁移荧光增白剂 无可迁移荧光增白剂
 

收板日期: 2019 年 05 月 27 日 
测试日期: 2019 年 05 月 27 日 至 2019 年 06 月 03 日 

2    二甘醇 
 
根据申请者的要求，按照《化妆品安全技术规范》2015 版,第四章 理化检验方法 2.20 二甘醇，采用

气相色谱法测定样品中二甘醇的含量。 
  

检测项目 单位 测试结果 检出限 标准要求 单项评判 

二甘醇 mg/kg  未检出 30 不得检出 符合 

 
未检出表示低于检出限 
                  
收板日期: 2019 年 05 月 27 日 
测试日期: 2019 年 05 月 27 日 至 2019 年 06 月 03 日 

3 微生物检验 
 
根据化妆品安全技术规范（2015 年版）第五章 微生物检验方法 

 

测试项目 指标 结果 结论 

1. 菌落总数 (CFU/g) ≤1000 <10# 合格 

2.  霉菌和酵母菌 (CFU/g) ≤100 <10# 合格 

3.  耐热大肠菌群/g 不得检出 未检出 合格 

4.  铜绿假单胞菌/g 不得检出 未检出 合格 

5.   金黄色葡萄球菌/g 不得检出 未检出 合格 

************************************************************************************************************************************
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备注： 
cfu      =           菌落形成单位  
< =           少于 
≤ = 不多于 
# = 在样品的第一个稀释度中未检出菌落. 

 
                  收板日期: 2019 年 05 月 27 日 

测试日期: 2019 年 05 月 27 日 至 2019 年 06 月 04 日 

4   重金属测试 
 
           根据申请单位要求，按照化妆品安全技术规范 2015 年版 第四章 1.6 锂等 37 种元素对样品测试 
 

测试项目 单位 检出限 测试方法 指标 结果 结论 

铅 mg/kg 0.030 ≤10 0.088 符合 

砷 mg/kg 0.001 ≤2 0.042 符合 

汞 mg/kg 0.001 ≤1 0.006 符合 

镉 mg/kg 0.001 

化妆品安全技术规范 2015 年版 
第四章 1.6 锂等 37 种元素 
电感耦合等离子体质谱法 

≤5 0.032 符合 

 
                 收板日期: 2019 年 05 月 27 日 
                 测试日期: 2019 年 05 月 27 日 至 2019 年 05 月 30 日 

************************************************************************************************************************************
报告结束

 
 
本报告仅基于申请人的指示及/或申请人提供的信息和材料而作出，不应视为采取任何行动的建议.关于本报告,Intertek 不对客户以外的任何人负有谨慎责任或其他责
任,Intertek 对客户也只在其向申请人提供服务的条件条款有明确规定的范围承担责任.Intertek 不就本报告作出除前述条件条款范围之外的任何明示或隐含形式的担保或
陈述.Intertek 致力于在勤勉细致的基础上进行审核,不对因本报告引起的或与本报告有关的任何损失承担任何责任,包括合同、侵权、法规或其它责任,除非诉讼结果显示
为因 Intertek 严重疏忽或故意的不当行为而造成，相关测试项目未取得资质认定，本报告所出具的检测数据及结果在中华人民共和国境内仅供特定委托方用于科研、教
学、内部质量控制、产品研发等目的内部参考使用. 本检测报告未经本公司书面许可，不得部分复印、转借、备份. 
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